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Specification for

Approval testing of
welding procedures

Part 2. TIG or MIG welding of aluminium

5 and its alloys
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5 Spécification pour essai d’agrément des procédés de soudage

¥ Partie 2. Soudage a Iarc en atmosphére inerte avec électrode fusible
e ou de tungsténe de |'aluminium et des alliages d‘aluminium

Spezifikation fiir Verfahren‘spriifung fiir SchweiBverfahren
Teil 2. WIG- und MIG-SchweiRRen von Aluminium und seinen Legierungen
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