
Nonwovens	 —	 Test	 methods	 —

Part	 5: 	
Determination	 of	 resistance	 to	
mechanical	 penetration	 (ball	 burst	
procedure)

Nontissés	 —	 Méthodes	 d’essai	 —

Partie	 5:	 Détermination 	 de	 la	 résistance	 à	 la	 pénétration 	
mécanique	 (méthode	 d’éclatement	 à	 la	 bille)

I n t e r n a t i o n a l  

S t a n d a rd
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S e c o n d  e d i t i o n  
2 0 2 5 - 0 4

R e fe r e n c e  n u m b e r  
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