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Test methods for repair materials for 
water-leakage cracks in underground 
concrete structures —

Part 6:  
Test method for response to the 
substrate movement

Méthodes d’essai pour matériaux de réparation  pour fissures dues à 
l’eau dans les structures en  béton —

Partie 6: Méthode d’essai de la réponse aux mouvements du substrat
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